Acetona
Acetonitrilo
Acido acético 25%
Acido acético 5%
Acido acético glacial
Acido bérico
Acido férmico 25%
Acido fosférico 25%
Acido cloridrico 25%
Acido cloridrico concentrado
Acido nitrico 25%
Acido nitrico concentrado
Acido sulfurico 25%
Acido sulftrico concentrado
Acido tricloroacético 25%
Alcool benzilico
Anilina
Benzeno
Butanol
Ciclohexanona
Cloreto de metileno
Cloroférmio
Diclorometano
Dietilacetamida
Dimetilformamida
Dimetilsulfoxido
Dioxano
Etanol 70%
Etanol 98%

Eter etilico
Eter isopropilico
Etilenoglicol
Fenol 10%
Formaldeido 30%
Fréon
Gasolina
Glicerol
Hexano
Hidréxido de amonio 25%
Hidréxido de aménio 5%
Hidréxido de sédio 25%
Isopropanol
Isopropilacetona
Metanol 98%
Metiletilcetona
Metilisobutilcetona
Monoclorobenzeno
n-Propanol
Oleo Mineral
Oleo Sintético
Peroxido de hidrogénio 30%
Piridina
Propilenoglicol
Querosene
Tetracloreto de carbono
Tetrahidrofurano
Tetralina
Tolueno
Tricloroetileno
Trietanolamina
Trietilamina

Xileno

Legenda:

R = Recomendado

N = Nao recomendado

T = Sujeito a teste prévio
L = Resisténcia limitada (sujeito a teste prévio)

X = Desconhecido
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